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Abstrak

Hibrida merkapto-silika (HMS) telah disintesis melalui proses sol-gel dengan prekursor tetraetil
ortosilikat (TEOS). Adsorben HMS dikarakterisasi meliputi gugus fungsional menggunakan

spektrofotometer inframerah (IR) dan morfologi permukaan dengan sconning electron microscotrty
(SEM). Karakteristik adsorpsi HMS terhadap ion Cu(II) dalam larutan optimum pada pH 5 dan mengikuti
pola isoterm adsorpsi Langmuir. Harga kapasitas adsorpsi HMS terhadap ion Cu(II) lebih besar dari silika
gel (SG) tanpa modifikasi dengan 3-merkaptopropiltrimetoksisilan (3-MPTMS). Data kapasitas adsorpsi
menunjukkan bahwa perbandingan komposisi jumlah volume reaktan optimal dengan perbandingan
volume: TEOS, etar^cl, air, dan 3-MPTMS I : I : I :0,2.

Kata kunci: Hibrida merkapto-silika, adsorpsi, sol-gel, logam Cu.

Abstract

Mercapto-silica hybrid (HMS) has been synthesized through a sol gel process with a precursor oJ

tetraethyl orthosilicate QEOS) The HMS adsorbent was characterized using on infrared
spectrophotometer (lR) to identifu its functional groups and a scanning electron microscopy (SEM) to
characterize its sudace morfology. Ads'orption characteristic of HMS upon Cu(lI) ion in solution is
optimum at pH 5 and il follows a Langmuir adsorption isotherm model. Adsorption capacity value oJ

HMS upon Cu(l) ion is higher than adsorption copacity value of silica gel (SG) without modification
with (3-mercaptopropyl)trimethoxysitrane (3-htPTU'IS). The adsarption capacity data show that
composition ratio of reactant volume amount is optimwn with volume ratio: TEOS, ethanol, water, and 3-
MPTMS: I : L. L. 0.2.

Keywords: mercapto-silica hybrid, adsorption, sol-gel, Cu metal.

PENLAHULUAN

Logam berat merupakan golongan logam
dengan lcriteria yang sama dengan logam lain.
Perbedaannya terletak dalam pengaruh yang
dihasilkan apabila logam berat berikatan atau

masuk ke dalam organisme hidup. Penyebab
utama logam berat menjadi bahan pencemar
berbahaya adalah karena sifatnya yang tidak
dapat dihancurkan (nondegr adabl e) oleh

organisme hidup yang ada di lingkungan
akibatnya logam logam tersebut terakumulasi
ke lingkungan.
Tembaga (Cu) merupakan salah satu logam
berat yang banyak dimanfaatkan cialam
industri elekroplating dan industri logam
(alloy). Keberadaan tembaga dalam jumlah
kecil sangat berguna b agi makhluk hidup
karena merupakan logam berat essensial,
tetapi dalam jumlah yang besar dapat meng-
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Cu(II) untuk mengetahui komposisi larutan
prekursor dan senyawa aktif yang optimal
dalam menghasilkan adsorben.

METODE PEI\ELITIAN

Bahan dan Alat
Bahan yang diguralcan adalah 3-MPTMS

berasal dari Aldrich, TEOS, NH3, etanol,

CuClz.2HzO, CHTCOONa, asam asetat, kertas

saring ll/hatman 42, dan kertas indikator
uriversal berasal dari E-Merck. HCI dan

NaOH dari Alba.
Alat-alat yang digunakan adalah,

tirnbangan analitik (Mettler AE 160), alat
penggerus (lumpang dan mortar), ayakan
ukuran 200 mesh "Fischer", Oven (Fisher
Scientific), pemanas dan pengaduk magnet,
sentrifugator (OSK @748 Sentrifuge), dan
pH meter serta peralatan gelas.

Spektrofotometer serapan atom (SSA)
(Perkin Elmer 3110) untuk analisis kadar
logam dan spektrofotometer IR Prestige-2l
Shimadzu untuk identifikasi gugus
fungsional adsorben. SEM type JSM 6360
LA untuk analisis morfologi permukaan
adsorben.

PROSEDUR PENELITIAN

Adsorben merkapto-silika: Campur-
an TEOS, etanol, dan akuades dengan
perbandinganvolume 1 : 1 : 1, dimasuk-
kan ke dalam gelas plastik, kemudian
diatur hingga pH 2 dengan penambahan
HCI 0,1 M. Campuran tersebut diaduk
menggunakan pengaduk selama 30
menit dan diatur hingga pI{ 5 dengan
penambahan NII+OH 0,1 M. Kemudian
pada campuran tersebut ditambahkan
masing-masing l, 2 dan 4 mL senyawa
3-MPTMS dan diaduk hingga terbentuk
gel. Gel yang terbentuk didiamkan
selama 24 jam, kemudian disaring. Hasil
penyaringan dibilas dengan etanol. Gel
yang diperoleh dinetralkan dengan
akuades sampai pH 7 dan dikeringkan
pada temperatur 60oC selama 6 jam. Gel
kering yang diperoleh selanjutnya

akibatkan masalah kesehatan karena bersifat
toksik. Dengan demikian perlu penanganan
yang serius terhadap limbah yang

mengandung logam tembaga, sehingga dapat
mengurangi konsentrasi dan penyebarannya
di lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk
mereduksi konsentrasi dan penyebaran

logam Cu di lingkungan, antara lain melalui
pembuatan adsorben yang efektif dalam
menyerap logam Cu (Buhani and Suharso,

2009; Walas, et al, 2008; Dakova, et al
2007). Pembuatan adsorben dapat dilakukan
melalui modifikasi silika dengan gugus aktif
yang bersifat selek$if terhadap logam Cu.

Proses sol-gel merupakan salah satu cara
yang digunakan untuk memodifikasi
permukaan silika gel melalui jalur homogen.
Proses sol-gel didefinisikan sebagai
pembentukan jaringan oksida dengan reaksi
polikondensasi yang progresif dari molekul
prekursor pada medium air. Proses sol-gel
merupakan proses larutan serbaguna yang
awalnya digunakan dalam pembuatan
material anorganik seperti gelas dan keramik
dengan kemurnian dan homogenitas tinggi.
Proses ini meliputi tansisi sistem dari fasa
larutan "sol" menjadi fasa padat "gel"
(Brinker dan Scherer, 1990). Beberapa
keunggulan teknik sol-gel antara lain,
homogen, memiliki kemurnian tinggi, dapat
dipreparasi pada temperatur ,rendah,
bercampur dengan baik pada sistem multi-
komponen, ukuran, bentuk dan sifat partikel
dapat dikontrol, dan dapat dibuat material
hibrida-organik dan dapat digunakan untuk
meningkatkan selektivitas dalam
lcromatografi (Kumar et a|.,2008).

Dengan proses sol-gel diharapkan proses
immobilisasi silika dengan gugus aktif lebih
bersifat homogen sehingga akan diperoleh
adsorben stabil secara kimia dan mekanik.
Pada penelitian ini telah dilakukan
modifikasi permukaan silika melalui proses
sol gel menggunakan prekursor TEOS dan
gugus -SH dari senyawa 3-MPTMS untuk
meningkatkan kapasitas adsorpsi adsorben
terhadap ion logam Cu(II) dari larutan.
Selain itu juga dikaji pengaruh variasi
volume senyawa aktif 3-MPTMS dengan
prekursor TEOS terhadap karakteristik
adsorben dan sifat adsorpsi HMS terhadap
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Pengaruh pH adsorpsi: Sebanyak 50 mg
adsorben diinteraksikan dengan 20 mL ion
logam Cu(II) 100 mg/L pada pH yang
bervariasi : 2, 3, 4,5, 6, 7 dan 8, larutan
diberikan buffer Na-asetat/HCl (pH 2-3),
Na-asetat/asam asetat $H a-Q dan diaduk
selama safu jam. Kemudian larutan
disentri fu gasi, fi ltrat di ambil untuk di analisi s
kadar logam yang tersisa dalam larutan
dengan SSA.

Kapasitas adsorpsi: Sebanyak 50 mg
adsorben diinteraksikan dengan 25 mL
larutan ion logam Cu(II) dengan variasi
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Gambar 1. Model mekanisme pembentukan HMS dari prekursor TEOS.

digerus dan diayak dengan ayakan 200
mesh. Adsorben yang dihasilkan
selanjutnya disebut sebagai HMS-I (1 :

1 : 1 : 0,1), HMS-2 (1 : 1 : | : 0,2), dan
HMS-3 (1 : I : 1 : 0,4). Adsorben SG
dibuat melalui prosedur yang sama
dengan HMS, tetapi tanpa penambahan
senyawa aktif (Buhani, et a1,2009)

Karakterisasi adsorben
Untuk menentukan gugus-gugus

fungsional yang ada di dalam adsorben
dilakukan analisis dengan FTIR. Morfologi
permukaan dengan SEM.
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Bilangan gelombang I /cm

Gambar 2. Spektra IR adsorben dari prekursor TEOS (a) SG, (b) HMS-I, (c) HMS-2 dan (c)
HMS.3.

IAg
I
Et!
F
:e

konsentrasi : 0,0 - 250,0 mglL. Adsorpsi
dilalarkan dalam sistem batch menggunakan
pengaduk magnet dengan pH optimum
(a). Kemudian larutan
disentrifugasi, filhat diambil untuk dianalisis
kadar logam yang tersisa dalam larutan
dengan SSA.

HASIL DAN PEMBAHASAIY

Sintesis dan Karakterisasi Adsorben
Adsorben HMS dibuat melalui proses sol-

gel menggunakan prekursor TEOS dangan
variasi senyawa akf,if 3-MPTMS. Reaksi
hidrolisis berlangsung dalam suasana asam
menggunakan HCI 0,1 M sebagai katalis
(Garnbar 1). Perkiraan mekanisme reaksi
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menggunakan SEM (Gambar 3). Dari
gambar SEM, dapat diamati bahwa
morfologi permukaan adsorben HMS-2
memiliki karakteristik lebih heterogen
apabila dibandingkan dengan SG.

Pengaruh pH adsorpsi
Pada Gambar 4 dapat diamati bahwa

pada pH 2 - 3 jumlah ion Cu(II) yang
teradsorpsi relatif sangat sedikit dan
kemampuan adsorpsi terus meningkat
sampai pH 5 - 6. Pada pH di atas 6 jumlah
ion Cu(II) yang teradsorpsi mulai menurun.
Proses adsorpsi ion Cu(II) oleh adsorben
HMS pada pH 2 - 3 kecil, karena pada pH
asam gugus fungsi yang terdapat pada
adsorben terprotonasi, sehingga terjadi
pengikatan ion hidrogen (H.) dan ion
hidronium (HrO*). Sementara itu ion-ion
logam dalam larutan sebelum teradsorpsi
oleh adsorben terlebih dahulu mengalami
hidrolisis, menghasilkan proton (H.) dan
kompleks hidrokso [M(OH)''-']* yang akan
lebih teradsorpsi daripada kation logam
bebas (M'*). Pada kondisi asam jumlah
kompleks hidrokso logam yang terbentuk
lebih sedikit dan jumlah kation logam bebas
lebih banyak. Dalam kondisi asam juga
permukaan adsorben juga bermuatan positif,
maka akan terjadi tolakan antara permukaan
adsorben dengan ion logam, akibatnya
adsorpsi rendah (Buhani and Suharso, 2009).

Proses adsorpsi ion Cu(II) oleh adsorben
HMS mencapai kondisi optimum pada pH 5.
Pada pH tersebut situs aktif adsorben HMS
yang utamanya gugus -SH berada dalam
bentuk netral dan gugus fungsional -OH
(silanol) dan Si-O-Si (siloksan) bermuatan
negatif sehingga memungkinkan gugus-
gugus tersebut berperan sebagai donor
pasangan elektron, yang dapat berinteraksi
dengan ion Cu(II) melalui pembentukan
ikatan kovalen koordinasi, untuk
menghasilkan senyawa kompleks. Pada pH
5 jumlah ion Cu(II) yang teradsorpsi oleh
adsorben HMS mencapai jumlah yang
maksimum atau dapat dinyatakan bahwa
proses adsorpsi ion Cu(II) oleh adsorben
HMS mencapai kondisi optimum pada pH 5.

Pada pH
teradsorpsi mulai menurun karena ion Cu(II)
sudah mulai mengendap yang

yang paling mungkin adalah serangan atom O
dari spesies anion silikat terhadap atom Si
pada senyawa 3-MPTMS. Hal ini dapat
dijelaskan untuk sintesis material HMS dari
prekursor TEOS dan senyawa aktif 3-
MPTMS, dimulai dari reaksi hidrolisis yang
berlangsung pada suasana asam untuk
menghasilkan Si(OH)4, dilanjutkan dengan
pembentukan anion silikat (=SiO-) akibat
serangan ion OH- dari sifat basa yang
diperlakukan pada larutan. Selain itu pada

suasana basa akar, menyebabkan kenaikan
afinitas anion silikat (=SiO-) yang bermuatan
negatif terhadap atom Si yang relatif lebih
bersifat elektropositif pada senyawa 3-
MPTMS sehingga anion silikat mempunyai
kecenderungan untuk menyerang atom Si
pada senyawa 3-MPTMS. Mekanisme reaksi
pada pembentukan HMS yang diusulkan
pada Gambar I merupakan modifikasi dari
mekanisme yang diusulkan oleh Mujiyanti
(2007).

Identifikasi gugus fungsional
Hasil analisis spektra IR HMS-I, HMS-2

dan HMS-3 (Gambar 2), menunjukkan bahwa
proses modifikasi silika dengan 3-MPTMS
melalui teknik sol gel mengakibatkan adanya
perubahan-perubahi.n pada pita serapan IR
HMS-I, HMS-2 dan HMS-3 (Gambar Zb-d)
dibandingkan dengan pita serapan pada SG
(Gambar 2a). Beberapa tambahan pita
serapan muncul pada hasil modifikasi silika
oleh agen sililasi 3-MPTMS yang terdapat
pada HMS, yaitu pita serapan pada 2569,18
crnt yang dihasilkan oleh vibrasi ulur gugus

-SH (serapan karakteristik -SH : 2600-2450
cm-t) (Evangelista et al, 2007). Selain itu
adanya serapan pada frekuensi 2939,52 cfr-r,
merupakan vibrasi ulur yang karakteristik
dari CH2, ini menunjukkan bahwa pada silika
yang dimodifikasi telah terikat gugus CH2
yang berasal dari 3-MPTMS (Filha et al.,
2006). Dari pita serapan IR pada HMS
menunjuklcan bahwa proses modifikasi silika
dari prekursor TEOS dengan senyawa aktif 3-
MPTMS sudah berhasil dilakukan.

Morfologi permukaan
Morfologi permukaan adsorben dan

komposisi unsur penyusun adsorben SG dan
HMS-2 dapat diketahui melalui analisis
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mengakibatkan berkurangnya ion Cu(II)
dalam larutan dan proses pengendapan lebih
dominan daripada proses adsorpsi (Say, et

a1.,2003; Birlik et a1.,2006; Shamsimpur et

al., 2007). Selain itu juga pada pH tinggi
permukaan adsorben bermuatan negatif,
akibatnya terjadi tolakan antara permukaan

adsorben dan spesies ion logam, sehingga
adsorpsi menj adi berkurang.

Dari Gambar 4 dapat diamati bahwa
secara umum jumlah ion Cu(II) yang

teradsorpsi oleh HMS-2 relatif lebih besar

dari HMS-I dan HMS-3. Hal ini dapat

dijelaskan berdasarkan komposisi larutan
penyusun HMS-2 yang terdiri dari TEOS,
etanol, air, dan 3-MPTMS dengan
perbandingan volume 1 : I : | : 0,2 yang
mengindikasikan bahwa pada komposisi
tersebut dihasilkan pengikatan senyawa 3-
MPTMS yang optimal, sehingga HMS-2
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memiliki kemampuan adsorpsi yang lebih
besar dari HMS-I dan HMS-3.

Kapasitas dan energi adsorpsi
Adsorpsi ion Cu(II) oleh HMS (Gambar

5) menunjukkan kecenderungan adsorpsi
dengan cepat meningkat sesuai peningkatan
konsentrasi ion logam dan pada konsentrasi
yang sangat tinggi kenaikan konsentrasi ion
logam tidak diikuti dengan kenaikan
adsorpsi ion Cu(II) secara signifikan. Pada
konsentrasi kesetimbangan sebesar 500
pmol/L untuk ion Cu(II) adsorben sudah
jenuh dan mencapai kapasitas adsorpsinya.
Data pada Gambar 5 dievaluasi meng-
gunakan persamaan isoterm adsorpsi
Freundlich dan Langmuir yang masing-
masing terdapat pada persamaan I dan 2.
Energi adsorpsi ion Cu(II) ditentukan
menggunakan persamaan 4 (Tabel 1).

Gambar 3. Hasil SEM dari adsorben a) SG dan b) HMS

pH interaksi
..+ HMS-I ...-HMS-2 +HMS-3

ion logam Cu(II) teradsorpsi pada adsorben SG dan HMS pada pH
yang bervariasi.
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Gambar 4. Jumlah logam
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Persamaan Freundlich secara empiris
merupakan persamaan yang didasarkan pada

permukaan heterogen. Benfuk umum
persamaaan Freundlich adalah qr=KFr"' , di
mana K1adalah faktor kapasitas adsorpsi dan

n adalah faklor intensitas, dengan harga n
berkisar antara l-10 (Kumar et al., 2008
dan Aklil et al., 2004). Persamaan linier
Freundlich dinyatakan sebagai berikut:

logq" =logK r* 1togc" (1)tnve

Selanjutnya, plot log qe versus log C" akan
menghasilkan K7 dan eksponen n.

Isoterm Langmuir menggambarkan
bahwa pada permukaan adsorben terdapat
sejumlah tertentu situs aktif yang sebanding
dengan luas permukaan. Pada setiap situs
aktif hanya satu molekul yang dapat
diadsorpsi. Ikatan antara zat yang
teradsorpsi dengan adsorben dapat terjadi
secara fisika Qthysisorption) atau secara
kimia (chemisorption), dan harus cukup kuat
untuk menjaga pemindahan molekul yang
teradsorpsi. Persamaan Langmuir
dinyatakan sebagai berikut:

111
-= +-
Q" Q^KC" Q^
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energi adsorpsi. Selanjutnya, plot log C/q,
versus C" akan menghasilkan garis lurus
dengan I /Q^ sebagai slop dan IIQ^K
sebagai intersep. Energi adsorpsi ditentukan
berdasarkan persamaan energi bebas Gibbs.

Energi adsorpsi - AGo ads

--n ThK (3)

Di mana C" (mg L-r; adalah konsentrasi
kesetimbangan larutan ion logam, q" (mg g-
t; adalah kapasitas adsorpsi ion logam pada
saat kesetimbangan. Q^ kapasitas adsorpsi
monolayer adsorben dan K adalah konstanta

Dengan E: energi adsorpsi (kJ mol-r), R
= tetapan gas universal (8,314 J K't mol-r), I
= temperatur (Kelvin) dan K - tetapan
kesetimbangan adsorpsi.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
pola isoterm adsorpsi ion Cu(II) cenderung
mengikuti isoterm adsorpsi Langmuir
dengan harga koefisien regresi (R2) rata-rata
0,99. Hal ini memberikan indikasi bahwa
adsorpsi dan Cu(II) pada SG dan HMS
tersebut bersifat monolayer.

Secara umum tampak bahwa kapasitas
adsorpsi adsorben yang berasal dari
modifikasi SG dengan gugus merkapto dari
senyawa 3-MPTMS lebih besar
dibandingkan dengan SG. Seperti telah
dibahas sebelumnya bahwa SG memiliki
kapasitas adsorpsi yang rendah karena atom
O yang berperan sebagai donor elektron
pada pada adsorben SG kurang efektif untuk
berinteraksi dengan ion logam. Setelah
dilakukan modifikasi pada SG dengan
penambahan gugus aktif -SH dari senyawa
3-MPTMS, kapasitas adsorpsinya meningkat
menjadi sekitar 2 kali lebih besar dari

^ 600g
E 500
Ee 400
UDg 300
o
€ zooo
I roo
=(r0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

[Cul keodmbangan ( pmol/L)

. + . SG -r-HMS{€u --#HMS2{u --,F-HMS34u

Gambar 5. Kurva hubungan antara jumlah ion logam teradsorpsi pada adsorben SG dan HMS
terhadap konsentrasi ion Cu(II) dalam keadaan setimbang.
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Tabel 1. Parameter Langmuir adsorpsi ion Cu(II) pada SG dan HMS.
Lanqmuir Freundlich

Adsorben Q,@s/s,l .Kx l0r(mol/Llt R2 b(msls,l

SG

HMS.I

HMS.2

HMS-3

13,322

31,458

35,902

13,452

7 Ags

5,010

0,993

0,990

0,987

0,987

23,712

22,253

21,249

25,542

4,166

3,506

3,816

7,5633r.773 28.01I

4,329 0,953

2,091 0,881

2,153 0,960

3.085 0.864

sebelum dimodifikasi. Peningkatan kapasitas
adsorpsi pada HMS disebabkan oleh
bertambahnya jenis dan jumlah situs aktif
yang berperan dalam adsorpsi karena proses

modifikasi SG dengan senyawa 3-MPTMS
menghasilkan HMS. Pada HMS selain
terdapat gugus Si-OH dan Si-O-Si seperti
pada SG, juga terdapat gugus aktif baru
yaitu gugus -SH.

Pada Tabel 1 dapat diamati bahwa
kapasitas adsorpsi ion Cu(II) pada HMS-2
lebih besar dari HMS-I dan HMS-3, ini
menunjulkan bahwa pada HMS-2 jumlah
situs aktif gugus amin yang
diimmobilisasikan terdapat dalam jumlah
yang lebih banyak dari HMS-I dan HMS-2.
Dari data kapasitas adsorpsi tersebut
menunjukkan bahwa perbandingan
komposisi jumlah volume senyawa aktif 3-
MPTMS secara stoikiometri lebih tepat
dengan perbandingan volume untuk HMS-2
yaitu TEOS, etanol, air, dan senyawa aktif
adalah I : I : 1 : 0,2. Hal ini menunjukkan
bahwa pada komposisi tersebut terjadi
pengikatan 3-MPTMS yang optimal pada
proses modifikasi SG melalui proses sol gel
menggunakan prekursor TEOS.

KESIMPT]LAI\

Modifikasi silika dengan senyawa aktif 3-
MPTMS melalui prcses sol-gel menghasilkan
HMS yang memiliki kapasitas adsorpsi dua
kali lebih besar dari SG tanpa modifikasi.
Adsorben HMS efektif menyerap ion Cu(II)
dalam larutan.
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